
 IVB)بعض الزيوليتات المدموجة بالمجموعة ) تحضير وتوصيف 

 نحاء مسلط السبيعي 

 

 تحت إشراف 

 كوسه   الحميد عبد ساميه . د. أ

 المقصود          عبد حمدي اسلام . أ. د

 

 ص ستخل الم

 

توصيي ا كلكامل للاوك  لل بالإضييا ة    ،Ti/Zr- MFIو  Ti/Zr- MEL من  مختلفة بنجاح لكلاتم تحضيي ن ب يي   

، بالإضيا ة للاجرن كلاشيوكي كلاحضين  باتيتخمكح و و  كعةياة كل ي ن ة، ف  اش كعةياة تحم كلحانكن، كسباكا   

 . ZSM-5 و ZSM-11من  كلبلور  لكلا  قط منكسلكتنوب  كلااتح. فظرنت كلنتايج كلحصول على بوع وكوم 

ب ناا فا    ZSM-11  له قمر  عال ة لتكوين بلور  كاا فظرنت بتايج كلاجرن كسلكتنوب  كلااتييح كا كلكركوب وح  

كاا كبه ياكننا و يييال كلن يييبة كلاكوية لكل ،   لم تتضيييان فيا من كلكركوب وح فو كلت تاب وح   ZSM-5عال ة تبلور 

 راة كلتبلور و تحل ل كلشيييبكة كلبلورية فضيييا ة كلى  موقع بشيييط و  راة كلتبلور كلحق ق ة من  لال كس تلاش    

تحل ل كلاناصييين، من  لال و يييابات كسباكا  كلاشيييوكي  تم كلتانش على  لاش موكقع بشييي ة و تحميم ا كا ا  

-ZSM  11)رباع  كلكوكيا و  ااب  كل ي وح وكلبلور(  ، كاا كبه كتضيح واو  اا ع كلاوكقع كلنشي ة    ع نة 

 ركتية تث  ن كساكلة كلاتبا لة لكلا من كلنصياو و كلن كل وكلكوبالم    تام،  ZSM-5ع نة   لم تتوكام اا ارا   و

كب ن    تث  ن  للأيوباتوكلنحا  مع صيبةة كلا ي ل ن كلكرقان     واو  وي ال كعةياة  وا كلبنف يج ة، وقم وام فا 

 ة كلصبةة على فاكلة كسيوبات كاافا تث  ن فاكلوام ب ناا    ترا،م كاب ك كلتك  ن كلضوي  وتام ص اية  على عال ة  
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ABSTRACT 

Preparation of a series of different Ti/Zr MEL and Ti/Zr MFI structure were performed 

successfully. Full characterization of the prepared materials were done using XRD, IR, 

DR and SEM. The results showed that the prepared materials are only in one crystalline 

phase ZSM-11and ZSM-5. The SEM and EDX analysis of ZSM-11 showed that the 

high affinity of Zr to form the crystalline phase alone when it is exist with Ti in the 

same synthesizing mixture but the crystallization process of ZSM-5 did not include all 

Zr and Ti in the synthesizing mixture. The variation of degree of crystallinity and crystal 

lattice analysis in combined with elemental analysis enables us to calculate not only the 

true degree of crystallinity but also it enables us to calculate the % of each active site. 

DR spectra was deconvoluted and three active sites were supposed and quantified 

(tetragonal and octahedral and Crystalline). Three active sites quantification is only 

possible for ZSM-11 and not possible for ZSM-5. The effect of mutual removal of (lead, 

copper, cobalt, nickel mixture) combined with methylene blue dye with and without 

U.V irradiation was examined and fully characterized. The ions was found to largely 

influence the photodegradation process and a mechanism was formulated. While the 

effect of dye on removal of ions was found to be very small. 


